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NỘI DUNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BÀI BÁO
1. Tính thời sự và khả năng ứng dụng thực tế của đề tài (hệ số 1):
Việc nghiên cứu chế tạo than sinh học (bio-char) từ nguồn nguyên liệu sẵn có và phế phụ phẩm nông nghiệp thành vật liệu có ích là hướng nghiên cứu thực tiễn. Tuy nhiên, về ý nghĩa khoa học trong nghiên cứu này chưa cao vì vật liệu xúc tác superacid rắn chưa được thực hiện.
Điểm đánh giá (10/10): 6/10
2. Chất lượng học thuật (hệ số 3)
(i). Những đặc điểm, ưu điểm nổi bật của bài báo:
- Tạo được vật liệu bio-char có diện tích bề mặt lớn sau khi tiến hành hoạt hóa bởi acid H3PO4.
(ii). Những sai sót cần sửa chữa và biện luận chưa hợp lý:
· Chưa thấy đề cập đến cách tính hiệu suất, tỷ lệ giữa acid và nguyên liệu tính theo khối lượng hay thể tích. Và có nhất thiết phải sử dụng các hóa chất tinh khiết của Aldrich cho nghiên cứu này không?
· Nên hiểu rằng BET chỉ là tên riêng, mà phải dùng “đẳng nhiệt hấp phụ N2 theo B.E.T”.
· Xem lại trục tung của các đồ thị Hình 1, 2, nếu gọi theo hiệu suất thì hiệu suất đạt cao nhất nhìn vào đồ thị trong khoảng < 15 phút! Không hợp lý.
· Hình ảnh SEM đưa ra không thấy biện luận.
Điểm đánh giá (10/10): 4/10
3. Hình thức bài báo (hệ số 1)
- Hành văn, sử dụng thuật ngữ (độ chính xác, lỗi chính tả, ngữ pháp,…): cần chính xác hóa như đã chỉ ra trong bài.
- Bảng số liệu, đồ thị (rõ ràng, hợp lý, kích thước phù hợp): cần xem lại đã chỉ ra trong bài.
- Tài liệu trích dẫn (đầy đủ, chính xác, …): cần bổ sung, thống nhất cách viết theo quy định (tài liệu tham khảo 10)
Điểm đánh giá (10/10): 5/10
Đề nghị Tòa soạn Tạp chí Xúc tác - Hấp phụ Việt Nam chuyển đến tác giả bài báo các nhận xét trên để chỉnh sửa cho phù hợp (nếu có).
Kết luận:
+ Để đảm bảo chất lượng và uy tín cho Tạp chí chuyên ngành, Người phản biện nhận thấy bài báo chưa được đăng trong số này và cần: 
Chỉnh sửa và biện luận thêm như góp ý ở trên và bổ sung phần vật liệu xúc tác acid rắn, vì vấn đề này đã đặt ra là ứng dụng cho tổng hợp acid rắn trong tiêu đề bài báo. Vì thiếu phần này bài báo chưa có ý nghĩa khoa học.
+ Không đồng ý cho đăng: x
Xin trân trọng cảm ơn!
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